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ПОСТАВКА АРМАТУРНОЙ СТАЛИ (ПРОКАТА),
СЕТОК, КАРКАСОВ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ.

Обязательные к применению в соответствии с распоряжением правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р:
· СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

· СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования.

· СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство.
· СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.
Добровольные к применению, в соответствии с приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.06.2010 № 2079, но обязательные к применению на  объектах ЮИТ:

· СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.
Иные нормативно-технические документы, но обязательные к применению на  объектах ЮИТ:
· Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.

· Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 

· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ О техническом регулировании.
· ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.

· ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры
· ГОСТ 23279-2012 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. 

· ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упроченная для железобетонных конструкций. Технические условия 
· ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия (с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5)

· ГОСТ 6727-80 Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия (с Изменениями N 1-4) 
· ГОСТ 21014-88 Прокат черных металлов. Термины и определения дефектов поверхности

· ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения (с Изменением N 1)
· ГОСТ 12004-81 Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение (с Изменениями N 1, 2) 
· ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) Материалы металлические. Метод испытания на изгиб.
· ГОСТ Р 52544-2006 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия
· ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения.
· ГОСТ 7566-94 Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (с изменением №1)
· СТО АСЧМ 7-93 Прокат периодического профиля из арматурной стали. Технические условия

· ПБ 03-440-02 Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля.

· РД 03-495-02 Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства
· РД 03-614-03 Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов. С изменением от 17.10.2012 Приказом Ростехнадзора N 589 
· РД 03-615-03 Порядок применения сварочных технологий при изготовлении монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов РД 03-613-03 Порядок применения сварочных материалов при изготовлении монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов.

· РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. 
· РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
· ПБ 03-273-99 Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.
· РТМ 393-94 Руководящие технологические материалы по сварке и контролю качества соединений арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций

· Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов
· Иные нормативные документы, относящиеся к данному виду работ.
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